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	美国钢管技术标准一览表


	序号

品种

标准号

标题

1

ASTM

ASTM A 268／A

通用无缝和焊接铁素体与马氏体不锈钢管标推规范

268M－2003

2

ASTM

ASTM A 269a—2002

普通设备用无缝和焊接奥氏体不锈钢管标准规范

3

ASTM

ASTM A 270a—2003

卫生设施用无缝和焊接奥氏体不锈钢管的标准规范

4

ASTM

ASTM A 312/A

无缝和焊接奥氏体不锈钢管用标准规范

312M—2003

5

ASTM

ASTM A 632—2001

通用无缝和焊接奥氏体不锈钢管（小直径）标准规范

6

ASTM

ASTM A 733—2001

焊接及无缝碳素钢和奥氏体不锈钢管接头标准规范

7

ASTM

ASTM A 771/A

液态金属冷却反应堆堆芯部件用奥氏体和马氏体无缝不锈钢管的标准规范

771M—1995

8

ASTM

ASTM A 778—2001

焊接未退火的奥氏体不锈钢管形制品标准规范

9

ASTM

ASTM A 790/A

无缝与焊接铁素体／奥氏体不锈钢管标准规范

790Ma一2002

10

ASTM

ASTM A 813/A

单或双焊接奥氏体不锈钢管标准规范

813M—2001

11

ASTM

ASTM A 814/A

冷加工焊接奥氏体不锈钢管标准规范

814M—2001

12

ASTM

ASTM A 815/A

锻制铁素体、铁素体／奥氏体和马氏体不锈钢管配件标准规范

815Ma—2001

13

ASTM

ASTM A 872A

腐蚀环境用离心铸造铁素体／奥氏体不锈钢管标准规范

872M—2002

14

ASTM

ASTM A 928/A

铁素体／奥氏体（二联）不锈钢管加填料金属焊接的标准规范

928M—2000

15

ASTM

ASTM A 943/A

喷模制无缝奥氏体不锈钢管的标准规范

943M—2001

16

ASTM

ASTM A 949/A

喷模制无缝铁素体／奥氏体不锈钢管标准规范

949M—2001

17

ASTM

ASTM A 999/A

合金钢及不锈钢管一般要求的标准规范

999M—2001

18

ASTM

ASTM A 1016/A

铁素体合金钢管、奥氏体合金钢管和不锈钢管一般要求的标准规范

1016Ma—2002

19

ASTM

ANSI/ASTM A 53M-2002

黑色和热浸镀锌焊接及无缝钢管的标准规范

20

ASTM

ANSI/ASTM106A-2002

高温设备用无缝碳素钢管的标准规范

21

ASTM

ASTM A134-1996

电熔(电弧)焊钢管(NPS为16英寸和16英寸以上)的标准规范

22

ASTM

ASTM A135-2001

电阻焊钢管标准规范

23

ASTM

ASTM A139—2000

电熔(电弧)焊钢管(4英寸以上的)标准规范

24

ASTM

ASTM A179/A 179M-1990

热交换器和冷凝器用无缝冷拉低碳钢管标准规范

25

ASTM

ASTM A209/A 209M-2003

锅炉和过热器用无缝碳钼合金钢管标准规范

26

ASTM

ASTM A 214／A

热交换器与冷凝器用电阻焊接碳素钢管的标准规范

214M－1996

27

ASTM

ASTM A 252－1998

焊接和无缝钢管桩的标准规范

28

ASTM

ASTM A 254－1997

铜焊钢管规格的标准规范

29

ASTM

ASTM A 335／A

高温设备用无缝铁素体合金钢管标准规范

335M－2002

30

ASTM

ASTM A 358／A

高温设备用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管标准规范

358M－2001

31

ASTM

ASTM A 369／A

高温设备用锻制和镗加工碳素钢管和铁素体合金钢管标准规范

369M－2002

32

ASTM

ASTM A 376／A

高温中心站设备用无缝奥氏体钢管标准规范

376Ma－2002

33

ASTM

ASTM A 381－1996

高压输送用金属弧焊钢管的标准规范

34

ASTM

ASTM A 403／A

锻制奥氏体不锈钢管道配件的标准规范

403Ma－2003

35

ASTM

ASTM A 409／A

腐蚀场所或高温下使用的焊接大口径奥氏体钢管标准规范

409M－2001

36

ASTM

ASTM A 451／A

高温设备用离心铸造奥氏体钢管的标准规范

451M－2002

37

ASTM

ASTM A 513－2000

电阻焊碳素钢与合金钢机械钢管标准规范

38

ASTM

ASTM A 520－1997

符合ISO锅炉结构推荐标准规定的高温用无缝和电阻焊碳素钢管形产品的补充要求

39

ASTM

ASTM A 523－1996

高压管型电缆线路用平端无缝与电阻焊钢管的标准规范

40

ASTM

ASTM A 524－1996

常温和低温用无缝碳素钢管的标准规范

41

ASTM

ASTM A 587－1996

化学工业用电阻焊低碳钢管的标准规范

42

ASTM

ASTM A 595－2004

结构用低碳锥形钢管的标准规范

43

ASTM

ASTM A 608／A

高温压力设备用离心铸造的铁铬镍高合金钢管标准规范

608M－2002

44

ASTM

ASTM A 660－1996

高温用离心铸造碳素钢管的标准规范

45

ASTM

ASTM A 671—1996

常温和较低温用电熔焊钢管的标准规

46

ASTM

ASTM A 672－1996

中温高压用电熔焊钢管的标准规范

47

ASTM

ASTM A 714－1999

高强度低合金焊接和无缝钢管标准规范

48

ASTM

ASTM A 742／A

波纹钢管用预涂聚合物和金属涂覆钢薄板的标准规范

742M－2003

49

ASTM

ASTM A 758／A

具有改进的切口韧性的对缝焊锻制碳素钢管配件标准规范

758M－2000

50

ASTM

ASTM A 760／A

下水道和排水沟用金属涂覆波纹钢管标准规范

760Ma－2001

51

ASTM

ASTM A 762／A

下水道和排水沟用预涂聚合物波纹钢管标准规范

762M－2000

52

ASTM

ASTM A  790/A

无缝与焊接铁素体／臭氏体不锈钢管标准规范

790Ma－2002

53

ASTM

ASTM A 796／A

雨水、卫主污水和其它地下用波纹钢管、管拱和拱的结构设计标准实施规程

796M－2003

54

ASTM

ASTM A 798／A

污水管及其它类似用途用工厂制波纹钢管安装的标准实施规程

798M－2001

55

ASTM

ASTM A 810－2001

热浸镀锌钢管用绕网标准规范

56

ASTM

ASTM A 865－1997

钢管接头用黑色或镀锌焊接或无缝钢管螺纹联接套筒的标准规范

57

ASTM

ASTM A 929/A

波纹钢管用的经热浸处理的金属镀覆薄钢板标准规范

929M－2001

58

ASTM

ASW A 960－2003

可锻钢管件通用要求的标准规范
59

ASTM

ASTM A 978／A

预涂覆和聚乙烯复合肋式钢管标准规范

978M－1997

60

ASTM

ASTM A 998／A

下水道和其他用途工厂制造的波纹钢管中配件加筋的结构设计标准实施规范

998M－1998

61

ASTM

ASTM A 1019/A

排污和排水用聚合物预涂的直径为36英寸或不足36英寸的闭合肋钢管的标准规范

1019M－2001

62

ASTM

ASTM A 1020/A

锅炉、加热器、热交换器和冷凝器装置的熔焊碳素和碳锰钢管的标准规范

1020M－2002

63

ASTM

ASTM A 1024/A

无缝平头黑色钢管线标准规范

1024M－2002

64

ASTM

ASTMA422-85

提炼厂用单头焊接钢管规格

65

ASTM

ASTMA423/A423M-91

无缝和焊接低合金钢管规格

66

ASTM

ASTMA498-94

碳素钢、铁素体和奥氏体合金钢焊接及无缝配有散热片的热交换器管规格

67

ASTM

ASTMA500-93

冷成型焊接和无缝炭素结构钢圆管和异型管规格

68

ASTM

ASTMA501-93

热成型焊接和无缝炭素结构钢钢管规格

69

ASTM

ASTMA511-90

无缝不锈钢机械管规格

70

ASTM

ASTMA512-94

碳素钢冷带对焊机械管规格

71

ASTM

ASTMA519-94

无缝碳素钢及合金钢机械管规格

72

ASTM

ASTMA530/A530M-92a

特殊碳素钢及合金钢管一般要求和规格

73

ASTM

ASTMA539-90a

输送气体与燃料油用电阻螺旋焊钢管规格

74

ASTM

ASTMA554-94

焊接不锈钢机械管规格

75

ASTM

ASTMA556／556M-90a

冷拔无缝碳素钢供热管规格

76

ASTM

ASTMA557／557M．90a

电阻焊碳素钢供热水管规格

77

ASTM

ASTMA589-93

水井用无缝和焊接碳素钢管规格

78

ASTM

STMA618-93A

热成型焊接及无缝的高强度低合金结构钢钢管规格

79

ASTM

ASTMA632-90

一般用无缝及焊接奥氏体不锈钢小直径管规格

80

ASTM

ASTMA671-94

常温和较低温用电焊钢管规格

81

ASTM

ASTMA672-94

中温下高压用电焊管规格

82

ASTM

ASTM A 674-2000

水或其它液体用球墨铸铁管的聚乙烯包装的标准操作规程

83

ASTM

ASTMlA688/A688M-91

焊接奥氏体不锈钢供热水管规格

84

ASTM

ASTMA691-93

高温高压用电焊炭素及合金钢管规格

85

ASTM

ASTMA731/A731M-91

无缝及焊接马氏体及铁素体不锈钢管规格

86

ASTM

ASTMA722-93

碳素钢和奥氏休不锈钢焊接及无缝螺纹管规格

87

ASTM

ASTMA787-94

镀金属的电阻焊接碳素钢机械管规格

88

ASTM

ASTMA791/A79l M-94

焊接未退火铁素体不锈钢管规格

89

ASTM

ASTMA795-93

防火用黑皮和热镀锌焊接和无缝管规格

90

ASTM

ASTMA803/A803M-94

供热水用铁素体不锈钢焊接管规格

91

ASTM

ASTMA822-90

液压传动系统用冷拔碳素钢无缝管规格

92

ASTM

ASTMA826-88

增殖反应堆部件用奥氏体和铁素体不锈管规格

93

ASTM

ASTMA847-93

提高耐大气腐蚀的冷成型焊接及无缝高强度低合金结构管规格

94

ASTM

ASTMA851-90

高频感应焊接未退火的奥氏体钢冷凝管规格

95

ASTM

ASTMA896-89

电镀结构用导热套管规格

96

ASTM

ASTMA908-91

不锈钢针管规格

97

ASTM

ASTM F 218a-2002

外科植入物用锻造的无缝不锈钢管的标准规范

98

ASTM

ASTM E 570-1997

铁磁钢管形制品的磁力泄漏检验

99

ASTM

ASTM F 1083-1997

栅栏结构用热浸锌涂层（镀锌）焊接钢管

100

ANSl

ANSI/ASTM A210-1996

锅炉和过热器用无缝中碳素钢管规范

101

ANSI

ANSI/ASTM A450-1996

碳素钢管、铁素体合金钢管及奥氏体合金钢管规范

102

ANSI

ANSI/ASTM A523-1996

高压管型电缆线路用平端无缝与电阻焊钢管规范

103

ANSI

ANSI／ASTM A789/A  789M－2001

普通设备用无缝与焊接铁素体／奥氏体不锈钢管规范

104

ANSI

ANSI／ASME B16.1-1998

25、125、250和800级铸铁管法兰和法兰配件

105

ANSI

ANSI／ASME

球墨铸铁管法兰和法兰配件

B16.42－1998

106

ANSI

ANSI／ASME

不锈钢管

B36.19M－1985

107

ANSI

ANSI／API

PVC衬层钢管状制品

SPEC15LT-1993

108

ANSI

ANSI／ASME

焊接锻钢管和无缝锻钢管

B36.10M－2000

109

API

APISpec 5CT

石油套管和油管规范

110

API

API Std 5B

套管、油管和输送管螺纹的加工、测量和检验

111

API

API Spec 5L

石油管线管

112

API

API Spec 5D

钻杆规范

113

ASME

ASME A112.19.4M-1994

搪瓷铸纲管道固定件.

114

ASME

ASME B36.10M-2001

焊接锻钢管和无缝锻钢管

115

ASME

ASME B36.19M-1985

不锈钢管

116

ASME

ASME 112.19.1M．

搪瓷铸铁管道固定件．补充件2

Supplement 2-2000

117

ASME

ASME A112.19.1M-1994

搪瓷铸铁管道固定件

118

ASME

ASME B16.1-1998

铸铁管法兰及法兰配件．等级25、125和250

119

ASME

ASME B16.42--1998

球墨铸铁管法兰及法兰配件．等级150和300

120

ASME

ASME B16.45--1998

苏汶特排水系统用铸铁管件




河北龙马钢管生产直缝钢管325-1600mm,壁厚从6mm-80mm,材质有Q235B普碳、Q345B等合金、X钢管线、L钢石油天燃气用钢管材质。可执行GB/T3091、GB/T9711、API5L直缝钢管产品标准。

